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Résumé

Cet article met en exergue la poterie de Panga issue des prospections ar-
chéologiques que nous avons menées sur le trongon routier Loubomo-Moun-
gagara dans le sud-ouest du Gabon en 2016. Ces prospections ont mis au jour
deux nouveaux sites archéologiques comportant uniquement des tessons de
céramiques : BGP 1 et Panga 3. BGP 1 se singularise par la présence d’une
céramique contenant des récipients a contour simple ellipsoidale, sans bord
et ouverture rétrécie; des récipients a contour complexe, galbé, bord éversé
et ouverture évasée; des récipients a contour complexe, galbé, bord redressé
et ouverture rétrécie et des récipients a contour complexe, galbé, sans bord
et ouverture évasée. Panga 3 se particularise par I'existence d’une céramique
non décorée comprenant des récipients a contour complexe a bord éversé
et ouverture évasée ou a bord redressé et ouverture rétrécie; des récipients a
contour simple ellipsoidale a bord éversé ou sans bord et a ouverture évasée;
des récipients a contour simple cylindrique, a bord éversé et ouverture évasée;
des récipients a contour complexe hyperboloide, sans bord et ouverture éva-
sée.

Mots-clés : Protohistoire — Panga — Sud-ouest du Gabon — Prospections ar-
chéologiques — Céramique — Approche typotechnologique.

Archaeological pottery of Panga (South-West of Gabon)

Abstract

This article highlights the Panga pottery resulting from archaeological sur-
veys that we conducted on the LLoubomo-Moungagara road section in sou-
thwestern Gabon in 2016. These surveys uncovered two new archaeological
sites containing only shards of stone. Ceramics: BGP 1 and Panga 3. BGP 1
is distinguished by the presence of ceramic containers with an ellipsoidal
single contour, without edge and narrowed opening; containers with complex
contours, curved, everted edge and flared opening; containers with complex
contours, curved, straight edge and narrowed opening and containers with
complex contours, curved, without edge and flared opening. Panga 3 is parti-
cularized by the existence of an undecorated ceramic comprising containers
with complex contours with everted edge and flared opening or rectified edge
and narrowed opening; containers with an ellipsoidal single contour with an
eversed or flangeless edge and a flared opening; containers with a simple cy-
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lindrical contour, with an everted edge and a flared opening; containers with
complex hyperboloidal contour, without edge and flared opening,

Keywords: Protohistory — Panga — Southwest Gabon — Archacological pros-
pecting — Ceramics — Typotechnological approach.
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Introduction

Panga est une petite bourgade du sud-ouest du Gabon,
localisé a la frontiere entre les départements de la Basse Banio
(province de la Nyanga) et de Ndougou (Ogooué-Maritime).
Les découvertes de sites archéologiques a céramiques dans la
région de Panga, particulicrement sur le trongon Loubomo-
Moungagara (carte 1), sont plutdt rares. Jusquici, trois sites
archéologiques (May 1; May 2; et un troisicme non nommé par
les auteurs) étaient connus dans la littérature spécialisée. Ces
sites associent des pieces lithiques en dolérite (protohouespolies
sur une extrémité, picces losangiques et éclats pour les deux
premiers; pics pour le dernier) et des poteries. D’apres B.
Peyrot et R. Oslisly (1982, p. 9), auteurs des découvertes, ces
sites remonteraient au Tshitolien pour les premiers alors que
le dernier n’a pas été situé sur le plan chronologique. Tous les
vestiges issus de ces trois sites, égarés dans les collections du
Centre International de Civilisations Bantu (CICIBA), n'ont pas
fait l'objet d’'une étude détaillée. Les céramiques recueillies par
B. Peyrot et R. Oslisly, non analysées et introuvables, n’ont pas
donc permis de révéler les caractéristiques typologiques et encore
moins la distribution spatiale des céramiques dans la région de
Panga. Aucun répertoire de formes, de décors et de contextes n’est
connu dans cette région. Les connaissances sur la production
et la diffusion des céramiques dans la région de Panga étant
extrémement rares, il est difficile de les mettre en parallele avec
celles qui ont été étudiées ailleurs au Gabon, particulicrement
sur le littoral (B. Clist, 2005). Notre participation a une étude
d’impact environnemental (M. Matoumba, 2016), commandée
par la société Maurel & Prom (opérateur pétrolier spécialisé dans
I'exploration et la production d’hydrocarbures), nous a offert
l'occasion de mener des prospections archéologiques pédestres
dans la région de Panga et surtout d’entamer une réflexion
sur lexistence dun répertoire typologique de la céramique
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de ce territoire. Cette réflexion met a contribution le matériel
archéologique inédit provenant des sites archéologiques (BGP 1
et Panga 3) mis au jour au cours de ces prospections. Dans cet
article, notre objectif consiste a mettre en évidence un répertoire
typologique des céramiques de Panga qui les singularise au
travers de I'émergence des types de récipients, de décors, de
traitements de surface, de dégraissants, de colorations de pates,
des techniques de montage et des modes de cuisson observés.
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Carte 1. Sites archéologiques de Panga

1. Méthodologie

Les témoins céramiques provenant des sites de BGP 1 et Panga 3
sont constitués exclusivement de tessons. La méthodologie
utilisée dans ce travail consiste alors en une analyse typologique
des éléments diagnostiques (levres, bords, décors, galbe,
etc.). Celle-ci sappuie sur des vocabulaires, des procédures
cohérentes de description et de classification pour la céramique

préhistorique que nous devons aux travaux des auteurs suivants :

A. O. Shepard (1968), J.-L. Roudil (1972), O. S. Rye (1981), H.
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Balfet et a/ (1983), P. M. Rice (1987), The Prehistoric Ceramics
Research Group, 1997, Ph. Husi (2001), J. Cauliez et a/. (2002), A.
Gallin (2002), M. Raimbault et D. Commelin (2002), A. Gallin
et R. Vernet (2004), B. Clist (2005), J. Cauliez (2011), C. Orton
et M. Hughes (2013). La levre est retenue ici comme le point de
rencontre entre la face externe et interne du récipient localisé a
lextrémité supérieure de la panse ou sur la partie terminale du
bord (J. Cauliez et a/, 2002 et X. Gutherz, 1975). Le bord désigne
la partie supérieure du col ou de la panse en I'absence de col, se
terminant par une levre (X. Gutherz, 1975) et il existe lorsqu’il
y a un changement d’inflexion marqué en partie supérieure du
récipient. Dans ce texte, nous reprenons a notre compte les
définitions des termes sillon, incision et cannelure proposées par
J.-L. Roudil (1972). Le sillon est entendu comme une dépression
linéaire a fond moins étroit, contrairement a I'incision qui se
caractérise par une section en V tres aigué; et le terme cannelure
est réservé a une gorge a profil en arc de cercle (en U). Les autres
types de dépressions qui se situent entre 'incision et la cannelure
sont rangés parmi les sillons.

I’analyse des tessons céramiques repose sur plusieurs étapes :
isolation des tessons diagnostiques, remontages des différents
tessons, réalisation d’un tableau de «combinaisons attestées» et
analyse technologique.

Pour chaque assemblage, les tessons diagnostiques (Ievre, col,
bord, carene, galbe, fond, pied, éléments de préhension, décoratifs
et plastiques) sont isolés des tessons informes. Linterprétation
morphologique, décorative et lattribution chronoculturelle
sont tributaires, pour une large part, de 'analyse des tessons
diagnostiques (J. Cauliez et @/, 2002).

Des remontages entre différents tessons sont effectués au sein
de chaque assemblage dans lintention dévaluer le nombre
minimum (NMI) des récipients déduit a partir du nombre total
des levres (C. Orton et M. Hughes, 2013; J. Cauliez, 2011).
Létablissement d’un tableau de «combinaisons attestées» (J.
Cauliez, 2001) souscrit a ressortir la composition des assemblages
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céramiques par types de tessons diagnostiques. La pertinence
de ce tableau transparait dans le fait quil croise des données
qualitatives (présence/absence) et des données quantifiées (J.
Cauliez, 2001) qui mettent en exergue des indices susceptibles de
faciliter la reconstitution des poteries, des décors et des types de
tessons quiles portent préférentiellement, des types de récipients,
etc. La détermination de l'indicateur du NMI, par rapport au
nombre total d’éléments diagnostiques (iINMI = NMI/total des
¢léments diagnostiques x 100), rend compte de la fragmentation
et de la nature des picces préférentiellement conservées (C. Orton
et M. Hughes, 2013; J. Cauliez 2001). Les formats déterminés
peuvent étre précisés pour les récipients en fonction des types
morphologiques en vue de caractériser la production et mettre
en évidence des récurrences.

L’analyse technologique, une étape importante de description et
de classification, s’effectue au travers de I'étude des dégraissants,
des traitements de surface, des colorations des pates (The
Prehistoric Ceramics Research Group, 1997, O. S. Rye 1981;
J. Cauliez, 2011; C. Orton et M. Hughes, 2013). Cette analyse
technologique concerne non seulement les tessons diagnostiques,
mais aussi les tessons informes. Les dimensions et fréquences des
dégraissants dans les pates sont déterminées d’apres les systemes
d’enregistrement des poteries de sites archéologiques suggéré par
C. Orton et M. Hughes (2013, p.275-285).

2. Sites archéologiques et analyse typotechnologique
des céramiques

Les prospections archéologiques que nous avons menées
dans la région de Panga (M. Matoumba, 2016) se sont limitées
au troncon Loubomo-Moungagara pendant que des travaux de
construction de la route étaient en cours (carte 1). Essentiellement
pédestres et conduites dans un temps extrémement court (deux
jours), ces prospections archéologiques nous ont permis de
mettre au jour deux nouveaux sites contenant de nombreux
tessons céramiques : BGP 1 et Panga 3.
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2.1. Site de BGP 1

Le site BGP 1 (figl) se trouve a quelques centaines
de metres du bord gauche de la route Loubomo-Panga, a
I'emplacement de I'ancien Camp base vie de BGP (carte 1). De
latitude S 3 © 14' 49,51 " et de longitude E 10 © 36 '14,82 ", ce site
est circonscrit sur le sommet d’une colline de 87 m au-dessus du
niveau de la mer.

(Source : Photos de I'auteur)

Fig 1. Site de BGP 1

Les témoins archéologiques (fig.1), essentiellement des tessons
de poterie qui essaimaient une large surface, ont été mis au
jour par le nivellement de la couche d’humus. Celui-ci a dévoilé
également le sommet d’une épaisse couche sablo-argileuse
jaunatre autochtone (plus de 2 m) qui contenait d’autres tessons
de poterie bien insérés en son sein. La présence de tessons
céramiques éparpillés hors de leur contexte d’abandon et d’autres
tessons enfouis dans le manteau sablo-argileux indique que ce
site est perturbé en surface, mais qu’il a conservé de nombreux
vestiges en place. Le niveau d’enfouissement assez profond de
certains tessons suggere que cette poterie remonte a la période
protohistorique au plus tard.
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2.2. Analyse typotechnologique de la céramique de
BGP 1

La collection céramique récoltée sur le site BGP 1 est
constituée de soixante-quatre tessons, dont quarante-neuf
informes et quinze diagnostiques. Ces derniers comprennent un
tesson de fond arrondi non décoré; cing tessons sans bord dont
un 2 levre' arrondie, un a lévre épaissie externe et trois a levre
plate; un tesson a bord éversé et levre arrondie; un tesson a bord
redressé et levre plate; sept tessons de panse décorée (Tabl. 1).

Nature Nombre
Tesson a levre arrondie et panse 1
Tesson a levre arrondie, bord éversé et panse 1
Tesson a levre épaissie externe et panse 1
Tessons a levre plate et panse 3
Tesson a levre plate, bord redressé et panse 1
Tesson de fond arrondi 1
Tessons de panse décorée 7
Tessons informes 49
Total 64

Tabl. 1. Nature des tessons de BGP 1?

Sept tessons ont révélé des profils partiels (fig. 2) de :

- quatre récipients a contour simple ellipsoidale, sans bord et
ouverture rétrécie (BGP 1-2016 — 3/36/39/51) ;

- un récipient a contour complexe, galbé, bord éversé et ouverture
¢vasée (BGP 1-2016-11);

1. La levre désigne ici le point de rencontre entre la face externe et interne
du récipient localisé a l'extrémité supérieure de la panse ou sur la partie
terminale du bord (Cauliez et a/. 2002 et Gutherz 1975). Quant au bord, il
est entendu comme la partie supérieure du col ou de la panse en 'absence de
col, se terminant par une levre (Gutherz 1975). Le bord existe lorsqu’il y a un
changement d’inflexion marqué en partie supérieure du récipient.

2. Sauf mention spéciale, tous les tableaux sont de l'auteur.
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- un récipient a contour complexe, galbé, bord redressé et
ouverture rétrécie (BGP 1-2016-34);

- un récipient a contour complexe, galbé, sans bord et ouverture
évasée (BGP 1-2016-45).

Y -
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! BGP 1-2016-11 =

BGP1 2016 34

BGP 1-2016-3

BGP 1-201613

'. :
I | H
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! ) ]
BGP 1-2016-36 BGP1-2016-39 BGP 1-2016-51

Soutce : photos et dessins de 'auteur
p

Fig 2. Contours et formes céramiques de BGP 1

Le nombre total des levres autorise la reconnaissance dun
nombre minimum (NMI) non pondéré de sept récipients et
un indicateur du NMI par rapport au nombre total d’éléments
diagnostiques (INMI) de 46,66 %.

Les levres récoltées a BGP 1, de morphologie arrondie, épaissie
externe ou plate ne sont pas décorées. Les levres arrondies,
d’épaisseur moyenne 8 =1 mm, sont présentes sur un tesson sans
bord et sur un autre tesson avec bord éversé décoré sur sa surface
interne. Le décor est un motif en trame losangée résultant du
croisement de deux groupes

de traits obliques montants pour 'un et descendants pour l'autre.
Les levres plates ont une épaisseur moyenne de 7 £0,4 mm pour
les tessons sans bords et 7 mm pour le tesson avec bord. Le
récipient a levre épaissie externe se distingue par une épaisseur
de 9 mm et la présence d’'un décor imprécis de traits obliques
descendants sur la panse. La classification morphologique a partir
des volumes géométriques des contours des récipients issus des
quelques profils de tessons releve la présence de formes simples
ellipsoidales selon un grand-angle (BGP 1-2016-3/11/36/39) et
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de formes complexes hyperboloides a ouverture rétrécie (BGP
1-2016-34).

BGP 1-2016-27

BGP 1-2016-22

0 | 2 3 em
RGP 1-2016-45
BGP 1-22016-59

BGP 1-2016-52 BGP 1-2016-53 BGP 1-2016-5%

BGP 1-2016-11

(Source : photos de l'auteur)

Fig 3. Décors céramiques de BGP 1

Les tessons de panse montrent des décors incisés ou imprimés
(fig. 3). Les tessons a décors incisés, réalisés avec des doigts,
des pointes aigués ou des tiges pleines, se distinguent par la
présence de motifs en ligne unique. Ces motifs, observés sur
quatre tessons, sont constitués de traits obliques descendants.
Deux tessons dévoilent des motifs inorganisés qui suggerent
que la poterie a été fabriquée par un apprenti. Leur décor est
constitué de traits obliques montants pour I'un, de groupes de
traits horizontaux et obliques pour lautre. Ce dernier permet
d’envisager l'existence de motifs en trame losangée sur ce site.
Les décors imprimés sont représentés par un tesson qui porte
un motif en ligne unique composé de points obliques montants
réalisés par 'impression perpendiculaire du front circulaire d’'un
poingon.

L’analyse des pates céramiques de 'ensemble du corpus met en
exergue quatre groupes de tessons en fonction des inclusions :
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- 57 tessons a hématite dont 12 tessons diagnostiques (deux
tessons a levre arrondie, un tesson a lévre épaissie externe, trois
tessons a levre plate) et 45 informes. Les fragments d’hématite,
insérés dans la pate a une fréquence de 5 %, sont plus souvent
fins (46/58), moins souvent moyens (9/58) et plus rarement
grossiers (1/58) et tres fins (1/58);

- 4 tessons a hématite et quartz, dont deux tessons diagnostiques
(un tesson a levre plate et un autre de fond). Ces dégraissants,
fins (2/3) ou tres fins (1/3), ont été ajoutés a une fréquence de
5%;

- 2 tessons a calcaire (un tesson de panse décoré et un second
informe);

BGP 1-2016-7:62

. COCUT NON OX; < BGP 1-2016-30:45/4850
ydée sur la marge intérieure (84) : BGP 1-2016-15
32:49) : S1b (BGP 1-2016-13:25:36).

Dites oxydées : Sla (BGP 1-2016-18/57

(Source : photos de I'auteur)

Fig 4. Pates céramiques de BGP1

- 1 tesson a quartz. Ce dégraissant, réduit en débris trés fins et
subanguleux, est présent a une fréquence de 20 % dans la pate.
Les tessons combinant hématite et quartz et les tessons a hématite
ont une épaisseur moyenne de 10 £3 mm. Ces tessons restent
plus épais que les tessons a calcaire (7 £2 mm), mais largement
moins épais que le tesson a quartz (19 mm).
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Tabl. 2. Caractéristiques des pates céramiques de BGP 1
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L’analyse des sections de tessons met en lumiere une importante
variété de couleurs de pates (Tabl. 2; fig. 4) qui induit I'existence
de deux types de cuisson, 'oxydation complete et I'oxydation
incomplete. Celles-ci sont distribuées ici en fonction des
dégraissants. Les pates incomplétement oxydées, prédominantes
dans ce corpus, sont présentes sur 51 tessons dont 47 a hématite,
2 a hématite et quartz, 1 a quartz, 1 a calcaire.

Les tessons 2 hématite comprennent 10 tessons diagnostiques (un
tesson a levre arrondie et panse, un tesson a levre arrondie, bord
éversé et panse; un tesson a levre épaissie externe et panse; un
tesson a leévre plate et panse ; un tesson a levre plate, bord redressé
et panse; 5 Tessons de panse décorée) et 40 tessons informes.
Les tranches des tessons de cet ensemble sont dominées par
des sections entremélant plusieurs couleurs (S7) et la présence
relative de sections bichromes a marge extérieure claire et marge
intérieure sombre (S3); bichromes a marge extérieure sombre et
marge intérieure claire (84); trichromes a cceur claire, marges
extérieure et intérieure sombres (S5); trichromes a cceur claire,
marges extérieure et intérieure sombres (S06).

Les tessons a hématite et quartz, constitués de deux tessons
diagnostiques (un tesson a levre plate et panse, un tesson de
fond) et d’'un tesson informe, montrent des sections Slb, S5 ou
S7. Quant aux deux tessons informes a quartz pour l'un et a
calcaire pour l'autre, ils ont respectivement des sections S7 et S5.
Les pates oxydées sont discernables sur 14 tessons, dont 10 tessons
a hématite, 2 tessons a hématite et quartz; 1 tesson a calcaire.
Ces tessons se définissent par des sections monochromes claires
(Sla) ou bichromes a marges extérieures et intérieures claires. Ces
pates oxydées sont attestées par deux tessons diagnostiques (un
tesson a hématite avec levre plate et panse; un tesson a calcaire
avec panse décoré).
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Traitement des surfaces Fréquence | Pourcentage (%)
Indéterminable / indéterminable 14 21,9
Indéterminable / lissée (smoothing) 4 6,3
Lissée (smoothing) / indéterminable 25 39,1
Lissée (smoothing) / lissée (smoothing) 21 32,8
Total 04 100,0

Tabl. 3. Traitement des surfaces 2a BGP 1

Le traitement des surfaces est marqué par le lissage qui concerne
davantage les faces supérieures que les faces inférieures (Tabl. 3).
Un tiers des tessons a conservé les deux faces intactes. Pour les
deux tiers restants, les surfaces sont indéterminables en raison des
détériorations de surfaces d’'une face ou des deux (Tabl. 2). Les
surfaces conservées ou partiellement conservées indiquent que
leur traitement a consisté essentiellement en un lissage effectué
sur des pates humides a I'aide de végétaux qui ont parfois laissé
des stries. I’aspect général peu soigné se traduit par des surfaces
rugueuses (des irrégularités sont ressenties au toucher et des
inclusions grosses et moyennes restées en place forment des ilots
en relief), voire parfois dures (abrasives au doigt).

Les fractures informes caractérisées par des cassures irrégulieres
sans ordre spécifique, les ondulations en surface et les variations
d’épaisseurs, 'absence de fractures préférentielles en spirale et de
jointures de colombins indiquent que les poteries de BGP1 ont
été fabriquées par modelage dans la masse.

2.3. Céramique du site de Panga 3

Le site Panga 3 (fig. 5) a pour emplacement le sommet d’'une
colline qui culmine a 71 m au-dessus du niveau de la mer. Cette
colline se situe a la lisiére entre la savane et la forét-galerie qui
marque la frontiére entre la savane de Panga et la plaine de
Moungagara. Le parcours d’une centaine de meétres dans la
broussaille est nécessaire pour atteindre ce site de coordonnées S3
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©13'24,60" et E10 © 32'57,11" sur le bord droit de la route Panga-
Moungagara (carte 1).

(Source : photos de I'auteur)

Fig 5. Site de Panga 3

Encore en place a premicre vue, ce site a révélé des tessons de
céramique et des fragments de pierres brulées. Ces derniers
nous paraissent ¢tre les derniers témoins des pierres de foyers,
des blocs de latérite qui se sont décomposés sous leffet de la
chaleur des feux au moment de leur utilisation. Tous les vestiges
archéologiques ayant été découverts en surface dans la tres
fine couche d’humus, ce site est protohistorique au plus tot et
subactuel au plus tard.

2.4. Analyse typotechnologique de la céramique de
Panga 3

Le corpus céramique du site de Panga 3 se compose de
cinquante-trois tessons non décorés, dont quarante-cing
informes et huit diagnostiques. Cinq (5) de ces derniers tessons
cités montrent a la fois la levre, le bord et un développement de
la panse; trois (3) dégagent une levre et un développement de la

panse (Tabl. 4).
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Nature Nombre | Pourcentage

(Vo)

Tessons a levre amincie, bord éversé et panse 2 3,8

Tesson a levre amincie, bord redressé et 1 1,9
panse

Tessons a levre arrondie, bord éversé et 2 3,8
panse

Tessons a levre arrondie, panse 2 3,8

Tesson a levre plate, panse 1 1,9

Tessons informes 45 84,9

Total 53 100

Tabl. 4. Nature des tessons de Panga 3

Lelot récolté ne contient pas de tessons permettant de reconstituer
des profils entiers et des formes completes de récipients. Sept
tessons nous ont permis de mettre en évidence des profils
partiels (fig. 6) de :

PGA 3-2016-3

PGA3-2016-18

PGA 3-201612

. 3 ' /
4 {
] i
‘ |
|
I i
| PGA 3-2016-25 PGA3 2016 32 i
|
| PGA 3-2016:37

PGA3 2016 21

(Source : dessins de l'auteur)

Fig. 6. Contours et formes céramiques de Panga 3

- un récipient a contour complexe, bord éversé et ouverture
évasée (PGA 3-2016-3);

- un récipient a contour complexe, bord redressé et ouverture
rétrécie (PGA 3-2016-12);
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- un récipient a contour simple ellipsoidale, sans bord et ouverture
évasée (PGA 3-2016-18);

- deux récipients a contour simple ellipsoidale, bord éversé et
ouverture évasée (PGA 3-2016 — 21/25);

- un récipient a contour simple cylindrique, bord éversé et
ouverture évasée (PGA 3-2016-32);

- un récipient a contour complexe hyperboloide, sans bord et
ouverture évasée (PGA 3-2016-37).

Le nombre minimum (NMI) de contenants estimé a partir
du nombre total des levres présentes s’établit a huit (8) pots
céramiques au sens générique du terme. Et, les remontages de
tessons étant rares dans ce lot, nous n’avons pas pu pondérer la
quantité de récipients.

Les levres de Panga 3 sont arrondies (4), amincies (3) ou plates
(1). Les tessons a levres arrondies et les tessons a leévres arrondies
ont des épaisseurs moyennes proches qui sont respectivement
de 7,5 =1 mm et 8 £1 mm. Le seul tesson a levre plate possede
une épaisseur de 14 mm. Les tessons a lévres amincies montrent
tous des bords qui sont soit éversés (2), soit redressés (1). Quant
aux tessons a levres arrondies, ils proviennent non seulement de
récipients a bords éversés (2), mais aussi de récipients sans bords
comme le tesson a levre plate.

PGA 3201614

P

Pites nom oxydées ($2i) : PGA 3-2016-3721

Pites & marge exwrieure oxydée, marge intérieure non oxydée (83) : PGA 3-2016-5/8/17:36

Pites a marges extérieure et intérienre oxydées, coeur non oxydée (S5) : PGA 3-2016-14:37:52/53
Pies irrégulicrement oxydées (S7) : PGA 3-2016-22:29

(Source : photos de I'auteur)

Fig 7. Pates céramiques de Panga 3
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Ianalyse des pates céramiques de I'ensemble des tessons récoltés
a Panga 3 a révélé deux groupes d’inclusions :

- 46 tessons a hématite et quartz, d’épaisseur moyenne 8 +2 mm,
dont 7 tessons diagnostiques (3 tessons a lévres amincies avec
bords, 2 tessons a lévres arrondies avec bords, 1 tesson a lévre
arrondie sans bord, 1 tesson a levre plate sans bord) et 39 tessons
informes. Ces dégraissants sont plus souvent fins (29/46) que tres
fins (14/46) et moins souvent grossiers (2/46) ou moyens (1/46).
Leur fréquence dans la pate est tres souvent de 5 % (40/46) et
plus rarement de 20 % (5/46) ou 30 % (1/46). En ce qui concerne
la morphologie, ces fragments d’hématite et de quartz sont tres
couramment subangulaires (39/46), plus rarement subarrondis
(7/46);

- 7 tessons a quartz, d’épaisseur moyenne 7 =1 mm et composés
d’un tesson a levre arrondie sans bord et 6 tessons informes. Fins
(3/7) ou tres fins (4/7), ces quartz sont ajoutés majoritairement a
une fréquence de 30 % (4/7) et minoritairement a 5 % (2/7) ou
20 % (1/7). Ces débris de quartz sont plus subarrondis (5/7) que
subangulaires (2/7).

Il n’existe pas de différence de conservation et dureté entre les
tessons associant ’hématite et le quartz comme dégraissants
d’une part, les tessons a quartz d’autre part. Tous les tessons, a
quartz ou a hématite et quartz, sont partiellement intacts et durs.
Les tranches des tessons révelent plusieurs couleurs de pates
(Tabl. 5; fig. 7) qui inférent deux types de cuisson a Panga 3 :
l'oxydation incompléte et la non-oxydation que nous répartissons
ici en fonction des inclusions (Tabl. 4).

Tres prépondérantes, les pates incompletement oxydées sont
observées sur 50 tessons, dont 43 tessons a hématite et quartz et
7 tessons a quartz. Les tessons a hématite et quartz se composent
de cinq tessons diagnostiques (un Tesson a lévre amincie avec
bord redressé et panse; deux Tessons a levre arrondie avec bord
éversé et panse; un Tesson a levre arrondie avec panse ; un Tesson
a levre plate avec panse) et 38 Tessons informes. Ces tessons a
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hématite et quartz se caractérisent par la prééminence de sections
bichromes a marge extérieure claire et marge intérieure sombre
(S3) et la présence moins importante de sections trichromes a
cceur sombre, marges extérieure et intérieure claires (S5) ou de
sections présentant deux couleurs ou plus entremélées (S7). Les
tessons a quartz qui regroupent un tesson diagnostique (Tesson a
levre arrondie avec panse) et six tessons informes ne mettent pas
en évidence une prédominance particuliere de type de sections.
Celles-ci sont trichromes a cceur sombre, marges extérieure et
intérieure claires (S5) ou bichromes a marge extérieure claire et
marge intérieure sombre (S3).

Les pates non oxydées (S2a) sont remarquables essentiellement
sur trois tessons a hématite et quartz, dont deux diagnostiques
(tessons a lévre amincie avec bord éversé et panse) et un informe.
Ces tessons montrent des sections monochromes sombres.

Discussion

La céramique de BGP 1 se caractérise par la présence de
récipients a contour simple ellipsoidale, sans bord et ouverture
rétrécie; des récipients a contour complexe, galbé, bord éversé et
ouverture évasée; des récipients a contour complexe, galbé, bord
redressé et ouverture rétrécie et des récipients a contour complexe,
galbé, sans bord et ouverture évasée. Toutes les levres ne sont
pas décorées. Les décors, présents sur les panses, sont incisés ou
imprimés et montrent des motifs en ligne unique constitués de
traits obliques descendants; des motifs inorganisés composés de
traits obliques montants ou de groupes de traits horizontaux ou
encore de groupes de traits horizontaux et obliques qui suggerent
lexistence de motifs en trame losangée a BGP 1. Quatre types de
poterie émergent a BGP 1 en fonction des inclusions, a savoir une
poterie a hématite, une poterie a hématite et quartz, une poterie
a calcaire et une poterie a quartz qui est largement plus épaisse
que les autres. Deux types de cuisson transparaissent sur le site
de BGP 1, Poxydation compléte et 'oxydation incomplete. Cette
poterie présente un aspect peu soigné; des faces externes qui ont
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Cuisson dela pite
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Tabl. 5. Caractéristiques des pates de Panga 3
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été lissées en quantité plus importante que les faces internes, le
plus souvent a Iaide de végétaux pendant que les pates étaient
encore humides. Cette poterie comme celle de Panga 3 a été
produite par modelage dans la masse.

Contrairement a BGP 1, la poterie de Panga 3 est non décorée.
Elle comprend des récipients a contour complexe a bord éversé
et ouverture évasée ou a bord redressé et ouverture rétrécie ; des
récipients a contour simple ellipsoidale a bord éversé ou sans
bord et a ouverture évasée; des récipients a contour simple
cylindrique, a bord éversé et ouverture évasée; des récipients a
contour complexe hyperboloide, sans bord et ouverture évasée.
Les leévres, tous non décorés, sont arrondies, amincies ou plates.
Deux types de céramique y existent en fonction des dégraissants;
une poterie a hématite et quartz trés dominante ; et une poterie a
quartz qui est aussi épaisse et dure que la précédente.

La poterie des sites de BGP 1 et Panga 3 parait également
«grossiére, mal cuite» (B. Peyrot et R. Oslisly, 1982, p.19), issue
d’une «argile de trés mauvaise qualité, trop riche en grains de sable
et mal selectionnée» (7d.) que celle des sites de May I et 11, voire
d’autres sites du Gabon comme ceux de Libreville, des collines et
du littoral gabonais. A BGP 1 et a Panga 3, le montage s’effectue
par modelage dans la masse alors que sur certains sites du littoral
la poterie est «faite au colombin» (72.). Ici comme sur d’autres sites
du Littoral gabonais sans doute

(...) les potiers n’utilisaient pas toujours les argiles lourdes des bas-
fonds, mais, souvent, celles des sommets des collines. Apres avoir
été brisées, les mottes étaient humidifiées, puis commengait le tra-
vail, souvent mal récompensé, car les échecs semblent fréquents.
Les poteries devaient servir surtout a la quéte et a la conservation
de Peau, peut-¢tre aussi pour les aliments (7).

Certes, les pots simples représentent la forme la plus courante
sur les sites de BGP 1 et de Panga 3 comme dans l'ensemble
néolithique du groupe Okala (cal BC 761/398 a cal BC 353/
AD 50) présent sur le littoral du Gabon et défini par B. Clist
(1988, p.45), mais nous ne saurons ranger ces deux sites dans ce
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groupe qui se caractérise également par I'existence en son sein
de pots bilobés, de bols, de levres légerement cannelées dans
leur ensemble et de fonds plats. De plus, le manque de datations
absolues définissant la poterie des sites de BGP 1 et Panga 3 ne
permet pas pour I'instant de les intégrer au groupe Okala.

Conclusion

Les sites archéologiques de BGP 1 et Panga 3, découverts
au cours des prospections que nous avons menées en 2016,
indiquent que l'utilisation voire la production de la céramique
remonte au plus tot a la protohistoire dans la région de Panga.
Les types de récipients, particulicrement les formes complexes
a ouverture rétrécie déduites des tessons de céramique récoltés,
suggerent Phypothese selon laquelle ces sites et la région de
Panga en général ont constitué des zones de transition pour des
populations en mouvement entre la Cote atlantique et ’hinterland
dans le Sud-ouest du Gabon. Pour étayer cette hypothese,
préciser la chronostratigraphie des sites découverts et mettre
en lumicre les milieux paléoenvironnementaux dans lesquels
ces populations ont évolué, des prospections archéologiques
couvrant une superficie plus large de ce territoire constituent
pour nous une priorité, car d’autres sites seront mis au jour sans
doute. Ces prospections comprendront des sondages qui seront
éventuellement suivis des fouilles.
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